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1. PROGRAMMA DI INDAGINE

Tipologia di indagine 

Prova penetrometrica e igrometrica su legno.

2. INDAGINI SPERIMENTALI SU MATERIALI E STRUTTURE

2.1 UBICAZIONE DELLE ZONE DI PROVA
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DI INDAGINE 

Prova penetrometrica e igrometrica su legno. 

ALI SU MATERIALI E STRUTTURE 

.1 UBICAZIONE DELLE ZONE DI PROVA. 

PLANIMETRIA COPERTURE 
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Quantità 

197 

 

: Zona di prova. 
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2.2 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA

Riferimento 
Int. N° 

STRUMENTO tipo

021 
Penetrometro da 

legno 

020 Igrometro digitale

008 Termometro digitale

Si allegano al presente rapporto di prova i certificati e i rapporti di verifica della taratura  degli 

strumenti utilizzati. 
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PLANIMETRIA PIANO QUARTO 

.2 STRUMENTAZIONE UTILIZZATA  

STRUMENTO tipo 
M 

ARCA 
MODELLO 

Penetrometro da 
IML RESI F400 S 

rometro digitale TRAMEX PTM 6005 

Termometro digitale Delta ohm HD2307.0 

Si allegano al presente rapporto di prova i certificati e i rapporti di verifica della taratura  degli 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

: Zona di prova. 

MATRICOLA 
N° DI SERIE 

F400-1627 

PTM10071436 

8024804 

Si allegano al presente rapporto di prova i certificati e i rapporti di verifica della taratura  degli 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

2.3 PROVA PENETROMETRICA SU ELEME

Le prove sono state effettuate mediante "Resistograph IML

d’individuare le variazioni di densità tra legno integro e ammalorato, effettuando una diagnosi sul posto 

per la verifica del decadimento interno del ma

resistenza opposta alla perforazione di un ago sottile (3 mm). Contemporaneamente alla perforazione 

del legno, i dati vengono registrasti meccanicamente su una striscia di carta chimica e trasmessi ad un

unità elettronica di acquisizione dati. (Al termine del rapporto di prova è allegato il certificato di 

calibrazione). La strumentazione è dotata di due scale di rappresentazione del profilo (Hard e Soft), che 

l'operatore decide di impostare, dopo un prim

scala Hard viene utilizzata per legni duri e quella Soft per legni teneri. Per tutte le prove eseguite è stata 

utilizzata una scala di rappresentazione Soft.

2.4 PROVA IGROMETRICA SU ELEMENTO LIGNEO

Lo strumento impiegato è un igrometro digitale "Tramex"  ed è in grado di misurare l'umidità del legno 

fino ad un valore di 40%. Esso misura  attraverso particolari elettrodi la resistenza elettrica, ovvero la 

conducibilità elettrica, che è dipendente dal

strumento. Per il rilevamento dell’umidità nel legno sono stati impiegati elettrodi ad infissione 

profonda, dotati di percussore, mediante l’infissione all’interno del legno (circa 60 mm) di elettrod

chiodo. La profondità di penetrazione degli elettrodi è proporzionale alla sezione del pezzo della 

sezione da rilevare, essendo di grandi dimensioni, ha comportato la penetrazione totale delle punte. 

Misura della temperatura: E' stato utilizzato un str

della temperatura del legno. La misura di questa grandezza è importante per correlare l'umidità 

strumentale misurata in profonditò dall'igrometro con l'umidità reale del legno. Le sonde sono provviste 

di modulo di riconoscimento automatico ed hanno memorizzati al loro interno i dati di calibrazione di 

fabbrica. 
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PROVA PENETROMETRICA SU ELEMENTO LIGNEO 

Le prove sono state effettuate mediante "Resistograph IML-RESI F400S"; lo strumento permette 

d’individuare le variazioni di densità tra legno integro e ammalorato, effettuando una diagnosi sul posto 

per la verifica del decadimento interno del materiale in esame. Il Penetrometro da legno misura la 

resistenza opposta alla perforazione di un ago sottile (3 mm). Contemporaneamente alla perforazione 

del legno, i dati vengono registrasti meccanicamente su una striscia di carta chimica e trasmessi ad un

unità elettronica di acquisizione dati. (Al termine del rapporto di prova è allegato il certificato di 

calibrazione). La strumentazione è dotata di due scale di rappresentazione del profilo (Hard e Soft), che 

l'operatore decide di impostare, dopo un primo saggio pilota, in funzione della densità del legno. La 

scala Hard viene utilizzata per legni duri e quella Soft per legni teneri. Per tutte le prove eseguite è stata 

utilizzata una scala di rappresentazione Soft.  

PROVA IGROMETRICA SU ELEMENTO LIGNEO 

Lo strumento impiegato è un igrometro digitale "Tramex"  ed è in grado di misurare l'umidità del legno 

fino ad un valore di 40%. Esso misura  attraverso particolari elettrodi la resistenza elettrica, ovvero la 

conducibilità elettrica, che è dipendente dall’umidità alla quale viene ricondotta direttamente dallo 

strumento. Per il rilevamento dell’umidità nel legno sono stati impiegati elettrodi ad infissione 

profonda, dotati di percussore, mediante l’infissione all’interno del legno (circa 60 mm) di elettrod

chiodo. La profondità di penetrazione degli elettrodi è proporzionale alla sezione del pezzo della 

sezione da rilevare, essendo di grandi dimensioni, ha comportato la penetrazione totale delle punte. 

E' stato utilizzato un strumento HD2301.0 per la misura tramite contatto 

della temperatura del legno. La misura di questa grandezza è importante per correlare l'umidità 

strumentale misurata in profonditò dall'igrometro con l'umidità reale del legno. Le sonde sono provviste 

o di riconoscimento automatico ed hanno memorizzati al loro interno i dati di calibrazione di 
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RESI F400S"; lo strumento permette 

d’individuare le variazioni di densità tra legno integro e ammalorato, effettuando una diagnosi sul posto 

teriale in esame. Il Penetrometro da legno misura la 

resistenza opposta alla perforazione di un ago sottile (3 mm). Contemporaneamente alla perforazione 

del legno, i dati vengono registrasti meccanicamente su una striscia di carta chimica e trasmessi ad una 

unità elettronica di acquisizione dati. (Al termine del rapporto di prova è allegato il certificato di 

calibrazione). La strumentazione è dotata di due scale di rappresentazione del profilo (Hard e Soft), che 

o saggio pilota, in funzione della densità del legno. La 

scala Hard viene utilizzata per legni duri e quella Soft per legni teneri. Per tutte le prove eseguite è stata 

Lo strumento impiegato è un igrometro digitale "Tramex"  ed è in grado di misurare l'umidità del legno 

fino ad un valore di 40%. Esso misura  attraverso particolari elettrodi la resistenza elettrica, ovvero la 

l’umidità alla quale viene ricondotta direttamente dallo 

strumento. Per il rilevamento dell’umidità nel legno sono stati impiegati elettrodi ad infissione 

profonda, dotati di percussore, mediante l’infissione all’interno del legno (circa 60 mm) di elettrodi a 

chiodo. La profondità di penetrazione degli elettrodi è proporzionale alla sezione del pezzo della 

sezione da rilevare, essendo di grandi dimensioni, ha comportato la penetrazione totale delle punte. 

umento HD2301.0 per la misura tramite contatto 

della temperatura del legno. La misura di questa grandezza è importante per correlare l'umidità 

strumentale misurata in profonditò dall'igrometro con l'umidità reale del legno. Le sonde sono provviste 

o di riconoscimento automatico ed hanno memorizzati al loro interno i dati di calibrazione di 
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TORRETTA - CAPRIATA 1 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,5 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva

11,2 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 
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Umidità effettiva     % 

11,2 
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CAPRIATA 1 – A 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra nella parte 

iniziale una densità leggermente inferiore rispetto alla parte finale del profilo. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra nella parte 

iniziale una densità leggermente inferiore rispetto alla parte finale del profilo. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
19 cm 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra nella parte 

iniziale una densità leggermente inferiore rispetto alla parte finale del profilo.  
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CAPRIATA 1 – B 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

 

  

B 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
19 cm 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 1 – C 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

 

  

C 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

16 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 1 – D 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non m

 

  

D 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non m

17.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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CAPRIATA 1 – E 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

E 

19 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

19 cm 
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CAPRIATA 1 – F 

DENSITA' LEGNO: medio bassa

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

F 

22.5 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

(energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

22.5 cm 
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CAPRIATA 1 – G 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

20 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

20 cm 
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CAPRIATA 1 – H 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie

 

  

H 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie

21 cm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie 

cm 
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CAPRIATA 1 – I 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 

 

  

I 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

22 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

22 cm 
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CAPRIATA 1 – L 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il prof

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il prof

L 

23 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

23 cm 
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CAPRIATA 1 – M 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

M 

23 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

23 cm 
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CAPRIATA 1 – N 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 

 

  

N 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

ssa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

8 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
ssa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 1 – O 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno 

all'inizio e alla fine del profilo. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno 

18 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno 

18 cm 
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CAPRIATA 1 – P 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 
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SCHEMA 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

 

9 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed
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TORRETTA - CAPRIATA 2 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,5 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva

10,1 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 
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Umidità effettiva     % 

10,1 
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CAPRIATA 2 – A 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra un 

probabile degrado interno a circa 9 cm.
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21.5

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra un 

probabile degrado interno a circa 9 cm. 
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21.5 cm 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra un 
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CAPRIATA 2 – B 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 15 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 15 cm. 

17 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

17 cm 
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CAPRIATA 2 – C 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 
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SCHEMA 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

16 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

16 cm 
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CAPRIATA 2 – D 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

 

  

D 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 25 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

14 cm
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MA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

14 cm 
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CAPRIATA 2 – E 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo

primo tratto l'alternanza degli anelli di accrescimento, non presenti nella seconda parte.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo

primo tratto l'alternanza degli anelli di accrescimento, non presenti nella seconda parte.

E 

18 cm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo evidenzia nel 

primo tratto l'alternanza degli anelli di accrescimento, non presenti nella seconda parte. 

18 cm 
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CAPRIATA 2 – F 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 27 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

F 

20 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

20 cm 
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CAPRIATA 2 – G 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

 

  

G 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 28 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

24 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

24 cm 
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CAPRIATA 2 – H 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'av

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

22.5 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

anzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

22.5 cm 
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CAPRIATA 2 – I 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

 

  

I 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 30 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

22 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

22 cm 
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CAPRIATA 2 – L 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFI

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

L 

21 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

21 cm 
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CAPRIATA 2 – M 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

M 

19 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

19 cm 
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CAPRIATA 2 – N 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

7.5 cm 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 2 – N 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento <

degrado tra circa 7.4 e 8.4 cm. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra un probabile 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

20 %). Il profilo mostra un probabile 

19.8 cm 
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CAPRIATA 2 – P 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.

 

10 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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TORRETTA - CAPRIATA 3 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,5 °C 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 36 di  231  
 

Umidità strumentale % Umidità effettiva

11,5 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 
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Umidità effettiva     % 

11,5 
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CAPRIATA 3 – A 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra comunque 

particolari anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra comunque 
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20 cm 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra comunque 
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CAPRIATA 3 – B 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra un 

probabile nodo nei primi millimetri.
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18.5 cm

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra un 

probabile nodo nei primi millimetri. 
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18.5 cm 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra un 
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CAPRIATA 3 – C 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

16.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 3 – D 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

TA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

18.5 cm 
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TA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 3 – E 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

E 

21.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 3 – F 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

particolari anomalie. 
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sa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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sa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

23 cm 
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CAPRIATA 3 – G 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra un 

probabile nodo ed una spaccatura a circa 9 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra un 

spaccatura a circa 9 cm. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra un 

19.5 cm 
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CAPRIATA 3 – H 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

20 cm 
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CAPRIATA 3 – I 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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nergia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

nergia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 

22 cm 
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CAPRIATA 3 – L 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energ

particolari anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

L 
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ia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

23 cm 
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CAPRIATA 3 – M 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona con densità nulla tra circa 10.7 e 13 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

ra circa 10.7 e 13 cm. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

23.5 cm 
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CAPRIATA 3 – N 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 9.6 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 9.6 cm. 

10 cm 
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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CAPRIATA 3 – O 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

particolari anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

17.8 cm
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

17.8 cm 
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CAPRIATA 3 – P 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non

particolari anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non

 

9 cm
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DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

9 cm 
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TORRETTA - CAPRIATA 4 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,2 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva

10,9 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 
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Umidità effettiva     % 

10,9 
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CAPRIATA 4 – A 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia m

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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21 cm 

 

edia d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 4 – B 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'ava

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

17 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
nzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 4 – C 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento <

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra comunque 

17.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
20 %). Il profilo non mostra comunque 
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CAPRIATA 4 – D 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 16.1 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 16.1 cm. 

22.5 cm 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 
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CAPRIATA 4 – E 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo evidenzia nella parte finale 

una densità inferiore rispetto alla media.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo evidenzia nella parte finale 

una densità inferiore rispetto alla media. 

E 

27 cm 
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo evidenzia nella parte finale 
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CAPRIATA 4 – F 

DENSITA' LEGNO: medio alta 

probabile spaccatura a circa 8.5 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

 (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 8.5 cm. 

F 

19.5 cm
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(energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

19.5 cm 
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CAPRIATA 4 – G 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

26 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

26 cm 
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CAPRIATA 4 – H 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno 

e una probabile spaccatura a circa 12.5 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno 

probabile spaccatura a circa 12.5 cm. 

25 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno 

25 cm 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 4 – I 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la part

 

  

I 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

24.2 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra gli anelli di 

e primaticcia e tardiva del legno. 

24.2 cm 
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CAPRIATA 4 – L 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

L 

22

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

22 cm 
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CAPRIATA 4 – M 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo evidenzia nella parte finale 

una densità inferiore rispetto alla media.

 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 62 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo evidenzia nella parte finale 

una densità inferiore rispetto alla media. 

M 

27.2 cm
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energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo evidenzia nella parte finale 

27.2 cm 
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CAPRIATA 4 – N 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profil

zona compresa tra 7.3 e 8.2 cm con una densità inferiore alla media.
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profil

zona compresa tra 7.3 e 8.2 cm con una densità inferiore alla media. 

9 cm 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 4 – O 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

21 cm
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

21 cm 
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CAPRIATA 4 – P 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %).
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). 

 

8.5 cm
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8.5 cm 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TORRETTA – TRAVE 1 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,1 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva

12,5 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 
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Umidità effettiva     % 

11,5 

T.1 
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TRAVE 1 – A 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra un degrado quasi 

totale della sezione indagata (da 5 a 16 cm).

 

  

A 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

22.5

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra un degrado quasi 

totale della sezione indagata (da 5 a 16 cm). 
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SEMPLIFICATO 

 
2.5 cm 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra un degrado quasi 
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Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 1 – B 

DENSITA' LEGNO: media (energ

inferiore nel primo tratto (fino a circa 12 cm). Si evidenzia un degrado superficiale all'estremità 

sinistra. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

24 cm

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una densità 

inferiore nel primo tratto (fino a circa 12 cm). Si evidenzia un degrado superficiale all'estremità 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
24 cm 

 

ia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una densità 

inferiore nel primo tratto (fino a circa 12 cm). Si evidenzia un degrado superficiale all'estremità 
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TRAVE 1 – C 

DENSITA' LEGNO: bassa (ene

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

8.5 cm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

rgia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 

8.5 cm 
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TRAVE 1 – D 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

D 

18 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 

18 cm 
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TRAVE 1 – E 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzam

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

E 

8 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

ento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

8 cm 
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TRAVE 1 – F 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie, se non una probabile spaccatura a circa 6 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie, se non una probabile spaccatura a circa 6 cm. 

F 

12 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

12 cm 
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TRAVE 1 – G 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

16 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

16 cm 
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TRAVE 1 – H 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

18.5 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

18.5 cm 
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TORRETTA – TRAVE 2 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,3 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effett

10,8 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 
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TRAVE 2 – A 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

spaccatura a circa 10 cm. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

21

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
21 cm 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 
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Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 2 – B 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

26.5 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 

26.5 cm 
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TRAVE 2 – C 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

O: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

22.5 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

O: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 

22.5 cm 
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TRAVE 2 – D 

DENSITA' LEGNO: medio bass

anomalie, se non una probabile spaccatura a circa 9 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie, se non una probabile spaccatura a circa 9 cm. 

D 

20 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
a (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 2 – E 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il prof

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il prof

E 

7 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 2 – F 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie, se non una probabile spaccatura a circa 8 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie, se non una probabile spaccatura a circa 8 cm. 

F 

11 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

11 cm 
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TRAVE 2 – G 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

12 cm
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HEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

12 cm 
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TRAVE 2 – H 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo 

spaccatura a circa 7 cm. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo 

13.8 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

13.8 cm 
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TORRETTA – TRAVE 3 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,2 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva
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TRAVE 3 – A 

DENSITA' LEGNO: medio alta (ene

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

21 cm

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
21 cm 

 

rgia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 3 – B 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati 

legno. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

22 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 
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Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 3 – C 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra  un lieve degrado 

superficiale nella parte destra. NO
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra  un lieve degrado 

superficiale nella parte destra. NOTA: il profilo della trave termina a circa 22 cm.

22 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra  un lieve degrado 

TA: il profilo della trave termina a circa 22 cm. 

22 cm 
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TRAVE 3 – D 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

D 

19 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

19 cm 
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TRAVE 3 – E 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

O: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

E 

8.5 cm
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O: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

8.5 cm 
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TRAVE 3 – F 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.

F 

9 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 

9 cm 
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TRAVE 3 – G 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

13 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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TRAVE 3 – H 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 

13 cm 
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TORRETTA – TRAVE 4 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,6 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva
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TRAVE 4 – A 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie se non un probabile nodo a circa 11 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

20 cm

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie se non un probabile nodo a circa 11 cm. 
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20 cm 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 4 – B 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (e

particolari anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

19 cm

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

nergia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

19 cm 
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TRAVE 4 – C 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 22.2 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

rca 22.2 cm. 

22 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

22 cm 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 4 – D 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

D 

16 cm 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 4 – E 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media

con densità quasi nulla. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra una zona centrale 

E 

8 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra una zona centrale 
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TRAVE 4 – F 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

particolari anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

F 

11 cm 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 4 – G 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

12.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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TRAVE 4 – H 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

14 cm 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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TORRETTA – TRAVE 6 

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,7 °C 
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TRAVE 6 – A 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 12 cm.
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24.5 cm

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 12 cm. 
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24.5 cm 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 
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TRAVE 6 – B 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra nel primo 

tratto gli anelli di accrescimento ed una densità inferiore rispetto alla zona finale del profilo. NOTA: la 

trave termina a circa 22 cm. 
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LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra nel primo 

tratto gli anelli di accrescimento ed una densità inferiore rispetto alla zona finale del profilo. NOTA: la 

22 cm 
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LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra nel primo 

tratto gli anelli di accrescimento ed una densità inferiore rispetto alla zona finale del profilo. NOTA: la 
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TRAVE 6 – C 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

21 cm 
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A SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 6 – D 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 15.5 m.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

: la trave termina a circa 15.5 m. 

D
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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TRAVE 6 – E 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticci
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

E

8.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

a e tardiva del legno. 
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TRAVE 6 – F 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

F

8.5 cm
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DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

8.5 cm 
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TRAVE 6 – G 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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ia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

14 cm
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ia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

14 cm 
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TRAVE 6 – H 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il 
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

15 cm
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non mostra anomalie. 

15 cm 
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TORRETTA – TRAVE 7 
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TRAVE 7 – A 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra due probabili 

spaccature ed una zona con densità inferiore nella parte sinistra del profilo.
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29 cm

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra due probabili 

spaccature ed una zona con densità inferiore nella parte sinistra del profilo. 
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29 cm 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra due probabili 
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TRAVE 7 – B 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo appare 

asimmetrico, evidenziando una zona compresa tra circa 6 e 11 cm a densità inferiore alle altre.

 

  

B

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 113 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo appare 

asimmetrico, evidenziando una zona compresa tra circa 6 e 11 cm a densità inferiore alle altre.

21 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo appare 

asimmetrico, evidenziando una zona compresa tra circa 6 e 11 cm a densità inferiore alle altre. 

21 cm 
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TRAVE 7 – C 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

 

  

C

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 114 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

21 cm
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: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

21 cm 
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TORRETTA – TRAVE 8 

  

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 115 di  231  
 

 

SX 

DX 

LATO VIA BAZZANO 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

T.8 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

TRAVE 8 – A 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie

NOTA: il profilo della trave termina a circa 16 cm.
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16

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie

NOTA: il profilo della trave termina a circa 16 cm. 
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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TRAVE 8 – B 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: il profilo della trave termina a circa 14 cm.
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14 cm

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: il profilo della trave termina a circa 14 cm. 
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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TRAVE 8 – C 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: il profilo della trave termina a circa 14 cm.
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: il profilo della trave termina a circa 14 cm. 
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16 cm 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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TRAVE 9 – A 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona a bassa densità a circa 16.5 cm.
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona a bassa densità a circa 16.5 cm. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

19 cm 
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TRAVE 9 – C 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

19 cm 
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TRAVE 10 – A 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

17.5 cm 
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TRAVE 10 – B 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %)

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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TRAVE 10 – C 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

18 cm
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 

18 cm 
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TRAVE 11 – A 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 11 – B 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

15.5 cm
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

15.5 cm 
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TRAVE 12 – A 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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17 cm
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

17 cm 
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TRAVE 12 – B 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profil

la trave termina a circa 18 cm. 
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo mostra alcuni nodi. NOTA: 

18.5 cm
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TRAVE 13 – A 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

particolari anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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TRAVE 14 – A 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie

A 

16 cm
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie 

16 cm 
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TRAVE 14 – B 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 15 cm.
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energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 15 cm. 

15 cm
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energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

15 cm 
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TRAVE 14 – C 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 18 cm.
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

la trave termina a circa 18 cm. 

18 cm
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

18 cm 
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SOLAIO PIANO TERZO – CAPRIATA 9

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,7 °C 
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Umidità strumentale % Umidità effettiva
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CAPRIATA 9 – B 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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ia media d'avanzamento > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

22 cm
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CAPRIATA 9 – C 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

particolari anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

16 cm 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 9 – D 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una zona 

con densità inferiore rispetto alla media  nei primi cm. NOTA: la trave termina a circa 17 cm.
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una zona 

con densità inferiore rispetto alla media  nei primi cm. NOTA: la trave termina a circa 17 cm.

17.2 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una zona 

con densità inferiore rispetto alla media  nei primi cm. NOTA: la trave termina a circa 17 cm. 

17.2 cm 
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CAPRIATA 9 – H 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno.

24 cm 

H 
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SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo mostra gli anelli di 

accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del legno. 
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CAPRIATA 9 – I 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 

  

I 
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SCHEMA SEMPLIFI

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

24 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 
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CAPRIATA 9 – N 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. 

  

N
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SCHEMA SEMP

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

7 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 
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CAPRIATA 9 – O 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

  

O 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

17 cm
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SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

17 cm 
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CAPRIATA 9 – P 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non most

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non most

8 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo non mostra particolari 
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SOLAIO PIANO TERZO – CAPRIATA 8

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,7 °C 
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CAPRIATA 8 

 

Umidità strumentale % Umidità effettiva

11 
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Umidità effettiva     % 

11 
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CAPRIATA 8 – B 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia medi

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non appare 

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra.

16 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

a d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non appare 

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra. 

16 cm 
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CAPRIATA 8 – C 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  t

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra.

  

C 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non appare 

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra.

16 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

ra 20 e 30 %). Il profilo non appare 

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra. 

16 cm 
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CAPRIATA 8 – D 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profil

probabile spaccatura a circa 7.3 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profil

probabile spaccatura a circa 7.3 cm. 

17 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

17 cm 
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CAPRIATA 8 – E 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

18 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

18 cm 
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CAPRIATA 8 – F 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona a bassa densità tra circa 11 e 12 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona a bassa densità tra circa 11 e 12 cm. 

20.5 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

20.5 cm 
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CAPRIATA 8 – H 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

15.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 8 – I 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di den

legno. Probabile spaccatura a circa 14 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

legno. Probabile spaccatura a circa 14 cm. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

sità tra la parte primaticcia e tardiva del 

22  cm 
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CAPRIATA 8 – L 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non appare 

simmetrico, la parte di sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non appare 

sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra.

24  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non appare 

sinistra infatti ha una densità superiore a quella di destra. 

24  cm 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 8 – N 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla

legno. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

anelli di accrescimento evidenziati dalla differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 

10  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra gli 

differenza di densità tra la parte primaticcia e tardiva del 
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CAPRIATA 8 – O 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

  

O 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

14  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

14  cm 
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CAPRIATA 8 – Q 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra due zone a 

densità inferiore rispetto alla media.

  

Q
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra due zone a 

densità inferiore rispetto alla media. 

19  cm
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CHEMA SEMPLIFICATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra due zone a 

19  cm 
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SOLAIO PIANO TERZO – CAPRIATA 7

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,5 °C 
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CAPRIATA 7 

 

Umidità strumentale % Umi

11,2 
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Umidità effettiva     % 

11,2 
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CAPRIATA 7 – C 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

18 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 7 – E 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona centrale a bassa densità. NOTA: la termina a 16 cm.

  

E
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

zona centrale a bassa densità. NOTA: la termina a 16 cm. 

16 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

16 cm 
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CAPRIATA 7 – F 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

15.5 cm 

F 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 7 – l 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

L 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

20.5  cm 
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CAPRIATA 7 – N 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo pur se non 

simmetrico non mostra anomalie. NOTA: la trave si interrompe a 8 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo pur se non 

simmetrico non mostra anomalie. NOTA: la trave si interrompe a 8 cm. 

8 cm 
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EMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo pur se non 
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Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 7 – O 

 

DENSITA' LEGNO: basso (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

so (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.

14 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

so (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 

14 cm 
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CAPRIATA 7 – P 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 

  

P 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

6.5
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

6.5 cm 
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CAPRIATA 7 – Q 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

20 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

20 cm 
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CAPRIATA 7 – R 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il 

20 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

20 cm 
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SOLAIO PIANO TERZO – CAPRIATA 6

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,8 °C 
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CAPRIATA 6 

 

Umidità strumentale % Umidità effettiva

11,7 
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Umidità effettiva     % 

11,7 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 6 – C 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia me

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

15 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

dia d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 6 – D 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.

17 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 

17 cm 
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CAPRIATA 6 – E 

 

DENSITA' LEGNO: medio (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA S

DENSITA' LEGNO: medio (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

19 cm

E 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

19 cm 
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CAPRIATA 6 – F 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo

19 cm 

F 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 6 – I 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

17 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 6 – L 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

18 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 6 – M 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

18 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

18 cm 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 6 – N 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

8 cm 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 6 – O 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzament
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20  %). Il profilo non mostra anomalie.

8 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

o  < 20  %). Il profilo non mostra anomalie. 

8 cm 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 6 – P 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

6 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

6 cm 
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CAPRIATA 6 – Q 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

23 cm

Q 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

23 cm 
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CAPRIATA 6 – R 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

NOTA: la trave termina a circa 21,5 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

ave termina a circa 21,5 cm. 

21.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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SOLAIO PIANO TERZO – CAPRIATA 5

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,9 °C 
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CAPRIATA 5 

 

Umidità strumentale % Umidità effettiva

11,9 
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Umidità effettiva     % 

11,9 
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CAPRIATA 5 – E 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia m
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie.

14.5 cm 

E 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

edia d'avanzamento  < 20 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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CAPRIATA 5 – F 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

16.5 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 5 – I 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a circa 18 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a circa 18 cm. 

18 cm 
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CHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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CAPRIATA 5 – L 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzam

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

17 cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

ento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 5 – M 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

16 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

16 cm 
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CAPRIATA 5 – O 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

15 cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

15 cm 
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CAPRIATA 5 – P 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). 

zona a bassa densità tra circa 7.5 e 9 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). 

ona a bassa densità tra circa 7.5 e 9 cm. 

9  cm
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo mostra una 

9  cm 
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CAPRIATA 5 – Q 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a 17.6 cm.

  

Q

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 191 di  231  
 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a 17.6 cm. 

17.6  cm

Q 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

17.6  cm 
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CAPRIATA 5 – R 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 9 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 

probabile spaccatura a circa 9 cm. 

17  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo mostra una 
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Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 5 – S 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanz

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

11  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

amento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

11  cm 
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SOLAIO PIANO TERZO – CAPRIATA 10

PROVA IGROMETRICA 

Temperatura °C 

19,9 °C 
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CAPRIATA 10 

Umidità strumentale % Umidità effettiva

10,3 
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Umidità effettiva     % 

10,3 
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CAPRIATA 10 – D 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

SITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

14  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

SITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Ed

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 10 – E 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

14  cm 

E 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 10 – F 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

14  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 10 – I 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia med

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

19  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

ia d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 10 – L 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

21  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

21  cm 
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CAPRIATA 10 – M 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo, non simmetrico, mostra 

nella zona di sinistra un probabile nodo.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo, non simmetrico, mostra 

nella zona di sinistra un probabile nodo. 

21  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento  < 20 %). Il profilo, non simmetrico, mostra 

21  cm 
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CAPRIATA 10 – O 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia 

mostra una zona a bassa densità nei primi cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo, non simmetrico, 

mostra una zona a bassa densità nei primi cm. NOTA: la trave termina a 17.2 cm.

17  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo, non simmetrico, 

NOTA: la trave termina a 17.2 cm. 

17  cm 
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Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre

  
 

CAPRIATA 10 – P 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tr

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

8  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

a 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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CAPRIATA 10 – Q 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a 14.3 cm.
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a 14.3 cm. 

14  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

14  cm 
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CAPRIATA 10 – R 

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

R 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

13  cm 
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SOLAIO PIANO TERZO – TRAVE 15
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TRAVE 15 
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TRAVE 15 – B 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

22  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 
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TRAVE 15 – C 

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo mostra una probabile 

spaccatura a circa 7 cm. 
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SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo mostra una probabile 

20  cm 
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo mostra una probabile 
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SOLAIO PIANO TERZO – ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6

 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6– A 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

7  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento  tra 20 e 30 %). Il profilo non mostra 

7  cm 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6– B 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 

5.5  cm 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento  tra 30 e 40 %). Il profilo non mostra 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 5 E 6– C 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

12  cm
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> 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

12  cm 
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SOLAIO PIANO TERZO – ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo

probabile nodo nei primi centimetri.
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7– A 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo

probabile nodo nei primi centimetri. 

7.5  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo mostra un 

7.5  cm 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo mostra un 

probabile nodo nei primi centimetri.
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7– B 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo mostra un 

probabile nodo nei primi centimetri. 

7  cm 
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DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento  tra 40 e 50 %). Il profilo mostra un 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.
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RCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7– C 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

10  cm
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DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

10  cm 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7

 

DENSITA' LEGNO: alta (energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a circa 11.7 cm.
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 6 E 7– C 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

(energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie.

NOTA: la trave termina a circa 11.7 cm. 

12  cm
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SCHEMA SEMPLIFICATO 

 
 

(energia media d'avanzamento  > 50 %). Il profilo non mostra anomalie. 

12  cm 
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ARCARECCI TRA CAPRIATA 7 E 8

 

DENSITA' LEGNO: medio alta (energia media d'avanzamento tra 40 e 50 %). Il profilo non mostra 

anomalie. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 3 

9  cm
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COSTOLATURE VOLTA IN CANNUCCIATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 3 

elementi lignei. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 3 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 3 
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COSTOLATURE VOLTA IN CANNUCCIATO 

 

DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

elementi lignei. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

9  cm
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

9  cm 
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COSTOLATURE VOLTA IN CANNUCCIATO 

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

lignei. 
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7  cm
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7  cm 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

elementi lignei. 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

9  cm
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

9  cm 
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DENSITA' LEGNO: media (energia media d'avanzamento tra 30 e 40 %). Il profilo rappresenta 2 

11  cm
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo rappresenta 2 

elementi lignei. 
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo rappresenta 2 

8  cm
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DENSITA' LEGNO: medio bassa (energia media d'avanzamento tra 20 e 30 %). Il profilo rappresenta 2 

8  cm 
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

lignei. 

 

  

H 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Consorzio per la Sperimentazione Edilizia 

Laboratorio Prove Materiali, Strutture e Terre 

 

Pag. 227 di  231  
 

COSTOLATURE VOLTA IN CANNUCCIATO - H 

 

 

SCHEMA SEMPLIFICATO

 

DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7  cm
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7  cm 
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

lignei. 
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7.5  cm
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7.5  cm 
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

lignei. 
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ITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 

7  cm
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ITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 
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DENSITA' LEGNO: bassa (energia media d'avanzamento < 20 %). Il profilo rappresenta 2 elementi 
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3. ALLEGATI 

ALLEGATO I° CERTIFICATI DI TARATURA.
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